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El dietilaminoetil (DEAE) es una amina terciaria,
por lo que no tiene enlaces N-H y no forma enlaces
de hidrégeno, sin embargo puede participar
aceptores de enlaces de hidrogeno con moléculas
que tengan enlaces O-H o N-H [1]. EI DEAE-
quitosan es una modificacion quimica del quitosén,
el cual es uno de los biopolimeros mas
importantes, derivado de la desacetilacion de la
quitina (poly-1,4-p-N-acetilglucosamina) (Fig. 1).
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Fig. 1. Estructura quimica de la quitina.

Para obtener el DEAE-quitosan se utilizan
diferentes rutas las cuales son: neutralizacion,
reacciones de sustituciébn nucleofilica, hidrdlisis
asistida por acido-base, reacciones de sulfonacion.
La sustitucion nucleofilica es una de las reacciones
mas Uutiles y consiste, en un sustrato que se
caracteriza por la presencia de un grupo saliente,
el cual se aleja del sustrato llevando consigo el par
de electrones y dejando un lugar vacio para que
sea ocupado por el nucledfilo (Fig. 2).
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Fig. 2. Reaccion de sustitucién nuclecfilica para la

obtencién del DEAE-quitosan.

Los componentes requeridos para la sustitucion
nucleofilica son: sustrato, nucledfilo y disolvente.

Un grupo saliente tiene dos objetivos en las
reacciones de sustitucion nucleofilica: polarizar el
enlace C-X (haciendo electrofilico al atomo de

carbono) y desprenderse con el par de electrones
con el que estaba enlazado al atomo de carbono
electrofilico. Para llevar a cabo estas operaciones,
un buen grupo saliente debe ser:
1. Aceptor de electrones, para polarizar al
atomo de carbono.

2. Estable (no una base fuerte) una vez que
ha salido.

3. Polarizable, para estabilizar el estado de
transicion.

Para la obtencién del DEAE-quitosan, existen
diferentes rutas como [2]:

-La reaccion del grupo DEAE con el OH (carbono
6) del quitosan, y se logra calentando en una
solucién de hidréxido de sodio al 10% con hidruro
de boro sadico.

-Proteger el grupo amino con benzaldehido
reaccionando con el DEAE, esta reaccién se logra
agregando HCI para obtener el DEAE-quitoséan.

-De igual manera el grupo amino también se puede
proteger por una base de Schiff, reaccionando con
el DEAE con el quitosan, agregando HCI para
desalojar la base de Schiff.

El DEAE-quitosan es soluble en agua por lo tiene
una mayor aplicacién, por ejemplo en la industria
alimenticia (soporte para la inmovilizacion de
enzimas), en las frutas y verduras (protector
antimicrobiano), agricultura (recubrimiento de
semillas para la conservacion durante el
almacenamiento), farmacéutica (atrapa grasas
como el colesterol y los triglicéridos, reduciendo los
niveles de colesterol), adelgazantes [3]. También
tiene actividad antitumores, efecto inmune-
estimulante, actividad antioxidante y actividad
antihipertensivapi].
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