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El objetivo de este trabajo es determinar distintas
propiedades fisicoquimicas de un nuevo derivado,
quitosano N-propil-N-metilén fosfonato (PNMPC),
obtenido por introduccion de una cadena alquilica
corta sobre el derivado hidrosoluble quitosano N-
metilén fosfonico (NMPC) previamente sintetizado
también por nuestro grupo [1-2].

La metodologia empleada se
continuacion:

Conductividad especifica

Se determiné la conductividad de soluciones
acuosas de distintas concentraciones de PNMPC
con un conductimetro Altronix CT 1.

Titulacion conductimétrica

Se titularon 15,0 mL de soluciones acuosas de
distintas concentraciones de PNMPC con NaOH
0,1 M.

Tension superficial

Se determiné con un tensiémetro semiautomatico
marca Kruss Easydyne K20.

Relacién 6ptima PNMPC/aceite

Se prepararon emulsiones con diferentes
relaciones de las soluciones de PNMPC
estudiadas y aceite de girasol (13600 rpm con un
procesador de alimentos Braun MR 5550 M CA
durante 4 minutos). Las relaciones estudiadas (g
solucion PNMPC/g aceite) fueron 30/70; 50/50;
80/20 y 90/10.

Viscosidad

Se determind la viscosidad a 25 °C utilizando un
Viscosimetro Brookfield rotacional, spindle 21 y 50
rpm.

Tipo de emulsion

Las emulsiones se observaron entre porta y cubre
y se fotografiaron en un microscopio optico
Olympus BH-2-UMA equipado con una cémara
Sony CCD IRIS/RGB.

Estabilidad de las emulsiones

En funcion del tiempo

Se determiné dejandolas en reposo durante 7 dias
y observando visualmente el tiempo y la forma de
separacion de las mismas.

En funcién de la temperatura Se realizaron seis
ciclos de congelamiento-descongelamiento.

detalla a

Los estudios conductimétricos demostraron que
este nuevo derivado responde a las caracteristicas
estructurales.

Se pudo observar que la viscosidad de la soluciéon
acuosa de este derivado (0,2 %) presenta una
notable disminucion con respecto a la de la
solucién de quitosano original, lo que influye en la
viscosidad de las emulsiones que responden al
mismo comportamiento.

La relaciéon 6ptima, expresada como g solucién
PNMPC (0,2 %) /g aceite para la preparacion de
una emulsion es 80/20.

Se comprobd que, al igual que el polimero de
partida y de otros derivados, el PNMPC presenta
la capacidad de estabilizar emulsiones dobles
(agua/aceite/agua) a muy bajas concentraciones,
sin la adicidon de surfactantes y en un solo paso.
Las emulsiones, de aspecto lechoso (Fig 1) lo que
indica una mayor proporcion de didmetro de gota
de 0,005 cm, presentan una distribucion unimodal
como se observa en la microfotografia (Fig. 2).

Fig. 1. Fotografia de la emulsion

Fig. 2. Microfotografia de la emulsién

Se destaca la estabilidad de la emulsiéon doble en
el tiempo (mas de siete dias) y manteniéndose una
sola fase después de los cambios térmicos
estudiados.
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