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Los cultivos intensivos de especies salmonideas
traen asociadas enfermedades, en muchos casos
por causa de patdgenos bacterianos, en donde
Piscirickettsia salmonis ha sido hasta la fecha una
de las principales pérdidas en la etapa de engorda
de las tres especies salmonideas mas importantes
del pais. Para su tratamiento el antibiético mas
utiizado es el acido oxolinico, el cual es
introducido dentro de pellets de alimento para
peces y suministrado por alimentadores
autométicos, en los cuales existe fraccionamiento
de éstos y pérdida del antibiético al medio. Para
solucionar estos problemas existe la
microencapsulacién de medicamentos, en donde el
quitosano (polisacarido) se utiliza como soporte en
la formacion de microcapsulas.

El objetivo es encapsular y determinar distintas
concentraciones de  acido  oxolinico en
microesferas de quitosano, y realizar ensayos
preliminares en peces. La metodologia utilizada
para la formacién de las microesferas de quitosano
es por medio de gelificaciébn ibnica y su
caracterizacion se realiza por FT-IR, TGA, SEM, la
determinacion de la concentracién de encapsulado
y la cinética de liberacion se realiza por medio de
HPLC. Los ensayos preliminares se realizaron
utiizando las siguientes especies: Cheirodon
galusdae, Oncorhynchus mykiss, Salmo salar y
Gambusia affinis. El quitosano utilizado posee un
peso molecular promedio de 97500 g/mol y un
95% grado de desacetilacion (Tabla 1). Las
bandas caracteristicas FT-IR para esferas de
quitosano con acido oxolinico presentaron bandas
correspondientes al quitosano y al acido oxolinico
lo que indica la agregacién del antibiético en las
microesferas. La microscopia electronica de
barrido (SEM) de los encapsulados, muestran una
forma esférica que se vuelve mas irregular a
medida que disminuye la concentraciéon de
quitosano, con un tamafio de particula en el rango
de 1.06-1.42 mm de didmetro y un peso promedio
de 0.0011 mg. La temperatura de descomposicion
de los encapsulados disminuye en comparacién a
las microesferas de quitosano ya que el acido

oxolinico disminuye la pureza del quitosano. La
solubilidad de las microesferas en agua de mar y
en agua destilada es baja, menor a un 1%, ya que
el quitosano no se disuelve a pH alcalinos. La
pérdida de peso en HCI presenta un 6ptimo a un
pH 3.5 la cual disminuye al aumentar la
concentracion de antibiéticos en la muestra. Los
porcentajes de encapsulacion son altos para todos
los casos, mayores a un 90% vy la liberacién de
acido oxolinico es mas rapidaapH 5.7 quea 7.5y
no depende de la concentracion inicial de
antibiético. Los ensayos preliminares en peces
fueron negativos ya que los peces no ingirieron el
total de microesferas requeridas para poder
realizar el ensayo.
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Figura 1.-
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. Peso Grado de _
Ceniza S Nitrogeno
Muestra molecular | desacetilacion
(%) (%)[P2]
(g/mol) (%)
Quitosano| 0,3 97500 95 8,2
Tabla 1.- Informe de la -caracterizacién del

Quitosano obtenido de caparazones de langostino

colorado.
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