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Devido ao aumento de impactos ambientais
associado ao crescimento de demanda energética,
rotas de sintese alternativas aos derivados de
petroleo vém sendo estudadas, como a producao
de bioprodutos [1]. A fim de substituir o 6leo diesel
mineral vém sendo utilizadas rotas de sintese de
biodiesel, que se trata de uma mistura de ésteres
de acidos graxos. Estes sao obtidos,
principalmente, através de uma reacdo de
transesterificagdo de um triglicerideo (6leo vegetal
ou gordura animal) com um alcool de cadeia curta
(preferencialmente metanol ou etanol) na presenca
de um catalisador, como mostrado na Figura 1.
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Figura 1: Reagao de transesterificacéo de triglicerideos.

Para o processo de sintese tém sido utilizados,
majoritariamente, catalisadores bésicos
homogéneos. Estes apresentam altos custos por
necessitarem de etapas adicionais de lavagem com
0 intuito de eliminar subprodutos e restos de
catalisador. O uso de catalisadores heterogéneos
reduziria potencialmente os custos de produgao,
tornando o biodiesel competitivo em relagdo ao
diesel fossil. Com o objetivo de utilizar tecnologias
ambientalmente corretas, este trabalho utilizou
quitosana com ions de cobre impregnados como
catalisador na reagdo de biodiesel. A quitosana é
um polissacarideo catidnico produzido através da
desacetilacdo da quitina. Estes biopolimeros tém
sido empregados como adsorventes para uma
grande variedade de substratos, entre eles os ions
metélicos [2]. A quitosana possui grupos amino e
hidroxilas, que séo altamente reativos e funcionam
como sitios ativos para os ions metdlicos, que
atuam como catalisadores na reagao [3]

A quitosana foi impregnada com cobre
(proveniente de uma solugdo de CuS0O,.5H,0 0,05
mol/L). Utilizou-se uma propor¢éo de catalisador de
1,6% m/m na reacgdo de transesterificacdo do 6leo
vegetal (6leo de babacu) e uma massa de 25 g de
metanol, na propor¢cdo molar de 1:1,4 (6leo:alcool).

A reacdo ocorreu em 3 h a uma temperatura de 60
T sob refluxo, para que ndo ocorresse
vaporizagdo do alcool transesterificante, e sob uma
agitacédo de 600 rpm. Foram realizados testes com
quitosana pura a fim de avaliar seu poder catalitico
e com solucdo de NaOH 0,01 mol/L, usado para
corrigir o pH, para avaliar sua interferéncia na
conversdo de metil ésteres. Os produtos das
reagbes  foram monitorados  através  de
cromatografia gasosa, com detector de chamas
(FID), com o intuito de quantificar a formagédo de
alquil ésteres através de metodologia definida na
norma EN14103. N&o foram observadas
conversfes significativas, quando nao utilizado
metais impregnados na quitosana. Ja com a
presenca dos metais, verificou-se conversoes
apreciaveis, indicando que a quitosana € um bom
suporte para os ions de cobre e um catalisador
eficiente para a sintese de biodiesel. A Figura 2
mostra 0s cromatogramas do 6leo de babacu e do
produto da reagéao, indicando que houve expressivo
consumo de C12 e formagdo de C15, ou seja,
moléculas de metil éster entram no C12 formando

C15.
’ ciz
J oy c15 : | [

mVolts

mVolts

Figura 2: Cromatogramas referentes ao 6leo de babagu e ao produto da
reacdo com 6leo de babagu e quitosana impregnada com ions metélicos.

Com esses dados preliminares sera realizado
um planejamento operacional variando a relacdo
molar (6leo/alcool) e a quantidade de catalisador,
mantendo a mesma temperatura, agitagdo e ion
metélico utilizado, objetivando maximizar a
producao do biodiesel.
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