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O uso de biopolimeros naturais e em especial,
polissacarideos, em sistemas de liberagédo
controlada de compostos bioativos tem tido um
interesse particular devido as suas propriedades
favoraveis ao desenvolvimento destes sistemas,
como biocompatibilidade e biodegradabilidade,
além de atéxico [1]. A interacdo entre biopolimeros
catibnico e anibnico, como quitosana (QS) e
alginato  (AL), respectivamente, favorece a
formacdo de hidrogéis, o qual tem apresentado
caracteristicas favoraveis para a encapsulacdo e
liberacao de drogas [2]. A B-lapachona (B-LAP) é
uma ortonaftoquinona derivada do lapachol, de
comprovada atividade antimicrobiana, antiviral,
antiinflamatéria e principalmente  anticancer.
Entretanto, apresenta alta toxicidade e pouca
solubilidade em agua, o que torna esta droga de
limitado uso médico [3]. Por isso, o objetivo deste
estudo foi desenvolver uma via de liberagdo
controlada da B-LAP utilizando hidrogéis de AL e
QS como carreadores e avaliar a influéncia do pH
nesta liberacao.

Os géis de AL e QS (SIGMA) foram preparados
em agua destilada e acido acético 1% (p/v),
respectivamente. Obteve-se esferas gotejando o
gel de AL 2% em uma solucao contendo QS 0,5%
e CaCl, 4% (p/v) e posterior liofilizacdo. A B-LAP
0,1% foi associada aos biopolimeros QS e/ou AL,
no preparo das esferas, diferindo de acordo com
duas condigfes, estabelecidas em Condicdo A; e
Condicdo A,. Realizou-se a caracterizacdo das
amostras por Microscopia Eletrénica de Varredura
(MEV), por Espectroscopia de Absor¢édo na regido
do Infravermelho (FT-IR) e estudo do grau de
intumescimento. Nos ensaios de liberacdo 100 mg
de esferas em 30mL do meio de dissolugéo, pHs
1,2 e 7,4, foram submetidas a agitacdo orbital de
100 rpm, 310K. Aliquotas de 1mL em tempos pré-

determinados foram retiradas para quantificagéo
da B-LAP por espectrofotometria a Ay5,=257 nm.
Esferas liofilizadas apresentaram um diametro

Figura 1. Esferas do hidrogel AL/CS. (a) Esferas né&o
liofilizadas; (b) Esferas liofilizadas.

O perfil de liberacdo para a condicdo A; néo
apresentou forte influéncia do pH, principalmente
nas primeiras 2h, como também apds 24h (Fig. 2).
Por outro lado, a condicdo A, mostrou perfis de
liberacdo mais satisfatdrios, onde nas primeiras 6h
de liberacdo, a quantidade de droga liberada a pH
7,4 foi quatro vezes maior que a pH 1,2 (Fig. 3).
Estes resultados corroboram com os obtidos a
partir dos perfis de intumescimento, os quais
mostraram diferencas de acordo com o pH.
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Figura 2. Ensaio de liberacdo Figura 3. Ensaio de liberagéo
controlada na Condig&o A controlada na Condigao A,

Portanto, a condicdo A, mostrou-se eficaz para o
sistema de entrega de drogas, podendo servir para
o desenvolvimento de sistemas de liberacdo de
drogas com baixo peso molecular, baixa
solubilidade e alta toxicidade como a B-LAP.
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