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PARA PRODUCAO DE BIODIESEL

R.D.A. ANDRADE, P. C. MARTINS, G. W.
TAVARES, M. S. HOLANDA, A. G. S. PRADO

Os resultados obtidos com diferentes quantidades
do catalisador durante o tempo foi apresentada na
Tabela 1.

Tabela 1. Rendimento da reagdo de transesterificagdo,
usando quitosana acidificada 0,1 mol/L de HCI, onde AG
séo os acidos graxos, M sédo os monoglicerideos, D sao

os diglicerideos, T sdo os triglicerideos e B é o biodiesel
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0,05 g de Quitosana

O biodiesel um recurso ren0v~avel_ de_ origem ToETTTTTT 2235020 " 179+250 1884203 4104019
vegetal, e a sua implementacdo implica em 1 22,6 +0,20 155+0,10 16,9+0,12  450+0,02
vantagens nos aspectos ambientais, sociais e 2 22,1+0,40 13,5+020  156+0,12  488+0,49
econémicos [11. 3 7,5+0,45 156+031  186+0,95 584081

A auit (4] . NH d 4 22,3+0,51 13,2+0,15  16,2+0,65  48,3%0,02

quitosana possul grupos Ny, que podem Ser 5 21,1+0,19  13,8%051 195022  44,6+0,91

protonados para a formagdo de grupos do tipo

NH;" que pode ter atividade catalitica em reacdes 0,15 g de Quitosana

de t terificacio. Assi te trabalh 05 7,7+0,08  20,6+003 321+0,11  396+0,07
e lransesterincagao. Assim, este lrabalho se 1 46+023  106%025 227+033 622030
focou na aplicagdo da quitosana como catalisador 2 6,6 + 0,88 10,4+0,02  13,6+0,03 69,4 +0,93
para producéo de biodiesel. 3 10,2+0,48 9,7 0,54 13,1£0,44  67,1+1,46
A quitosana foi caracterizada por condutimetria, g gg'g * 8 ‘2‘; g'g fg'g; gg : g'ig gjg : 8’4213
RMN 'H, FTIR, analise de area superficial, € MEV. — — — —

A reacdo de transesterificacdo foi feita com 10 g ..0.30gdeQuitosana___ ...
de 6leo de soja; 1,5 g de metanol; diferentes 05 203+088 198011  245+193 3544095
tidades d J tal gd i 1 125+0,93  21,0+0,13  258+2,37  40,8+1,30
quantidades dos catalisadores (quitosana pura e 2 218+057 175+099 198+126  410+283
acidificada a diferentes concentrag6es de HCI) sob 3 21,3+1,19 18,1+0,42 212+253  395+1,79
agitacdo 50°C [1]. 4 216+095  189+0,03  212+074  383%0,23
5 21,7+1,37  17,7+4025 222+0,60 385+0,52

Os testes de reciclagem foram feitos com 0,15 g
de catalisador acidificado a 0,1 mol/L de HCI no
tempo de reagdo de 2 h, e 0 mesmo procedimento
foi repetido mais 4 vezes. reagOes de transesterificagdo, conforme a Fig. 2.

As quantidades de biodiesel, triglicerideos, "1y
diglicerideos, monoglicerideos e acidos graxos
foram determinados por HLPC segundo o método s
ja publicado [1].

A quitosana ndo apresentou atividade catalitica
em sua forma natural. Porém, quando ela é
acidificada previamente, ela apresenta atividade
catalitica para a producdo de biodiesel, chegando
a um rendimento de 70 % em 2 h de reacao.

Uma vez acidificada, a quitosana deve se
comportar como catalisador acido segundo o
mecanismo proposto na Fig.1.
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Fig.2. Rendimento da reacdo de transesterificagcdo em
cinco ciclos reacionais

O estudo de reciclagem mostra a eficiéncia da
quitosana acidificada na transesterificagdo do 6leo
de soja, com uma pequena queda na atividade
durante o reciclo, a qual pode ser explicada pela

J perda de catalisador no processo de filtragcdo e/ou
A pela degradagéo do mesmo durante 0s processos.
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Fig. 1. Mecanismo proposto da transesterificagdo de 1. E.AFaria, H.F. Ramalho, J.S. Marques, P.A.Z. Suarez,

6leo de soja catalisada por quitosana acidificada. A.G.S.Prado, Appl. Catal. A 338 (2008) 72.



