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A Indistria Brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos representa uma
importante area industrial, correspondendo a 5,4 %
do PIB brasileiro. O Brasil é o terceiro maior
consumidor mundial de cosméticos, representando
6,7 % do consumo mundial. O faturamento da
indastria de cosméticos tem crescido
exponencialmente no Brasil, alcangando um
faturamento de 19,6 bilhdes de reais em 2007 [1].

Dentre os diversos tipos de cosméticos, 0s
cremes para pele apresentam uma importante parte
deste mercado crescente. Os principais compostos
usados contra os efeitos do envelhecimento s&o o
acido retindico (AC) e o tocoferol (TO), os quais
pertencem as classes de substancias das vitaminas
A e E, respectivamente. Estas substancias séo
responsaveis pela elasticidade da pele, bem como
pela reorganizacdo das fibras elasticas danificadas
pela exposicdo solar e ainda melhorar a irrigacéo da
pele. No entanto, estas substancias sdo sensiveis
ao calor e a luz, degradando-se rapidamente [2].
Para evitar esse problema, estas vitaminas podem
ser imobilizadas em microesferas de quitosana a fim
de diminuir a sua degradacgéo pelo efeito do calor e
da luz. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a
capacidade de interacdo do AC e do TO com as
microesferas de quitosana.

A preparacdo das microesferas de quitosana foi
pelo método de coagulacdo utilizando quitosana
comercial em po e reticuladas com glutaraldeido. As
microesferas foram caracterizadas por
condutimetria, RMN 'H, FTIR, andlise de érea
superficial e MEV.

As interacdes da microesfera com as vitaminas
foram dadas por uma suspensdo de 100 mg de
microesferas em uma solucao etandlica de 2 g/L de
AC ou TO. A reacéo foi realizada durante 30 min e a
quantidade das vitaminas adsorvidas nas
microesferas foi determinada por espectrometria UV-
Vis. Os dados termodinamicos da interagé@o entre as
vitaminas e as microesferas foram acompanhados
por titulagdo calorimétrica em um calorimetro
adiabatico PAR 6755 [3]. A Fig.1. mostra o efeito

entalpico da adicdo de AC e TO em microesferas de
quitosana.
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Fig.1. Variagdo do calor pela adicdo de acido
retindico (M) e de tocoferol (0) em microesferas de
quitosana.

Os dados da interagdo estdo apresentados na
tabela 1.

Tabela 1. Dados termodinamicos e constante de
equilibrio da interacdo de AC e TO com microesferas de
quitosana.

Acido retindico Tocoferol
Ns (mg/g) 19,3+0,5 134+04
AH(kJ/mol) -18,59 £ 0,34 15,17 £ 0,50
AG (kd/mol) -10,36 + 72 -9,42 +0,75
AS (I/mol K) +19+2 +26+2
K 65,4 +4,58 44,7 £5,12

Os resultados mostram que as interagbes das
microesferas de quitosana com AC e TO séo
espontaneas, sendo entalpicamente e
entropicamente favoraveis. Assim, os resultados
sugerem que as microesferas de quitosana podem
ser aplicadas no desenvolvimento de sistemas de
liberagdo controlada de acido retindico e tocoferol.
Os resultados também mostram que o acido
retindico tem uma interagdo mais efetiva com as
microesferas do que o tocoferol. Este fato deve
ocorrer por causa da energia de interacdo dos
grupamentos carboxilicos do acido retindico com os
grupamentos amina da quitosana ser maior do que a
energia da interacdo dos grupamentos fendlicos do
tocoferol.
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