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O conhecimento aprofundado dos mecanismos
envolvidos na biomineralizagdo, assim como o
controle da deposicdo de minerais, constitui um
grande desafio para os cientistas de materiais que
desejam mimetizar as relagbes entre a estrutura,
propriedades e desempenho de estruturas téo
complexas como o0 0sso. VAarios materiais
poliméricos tém sido propostos para serem
utilizados como suportes organicos, dentre eles os
hidrogéis por possuirem grande versatilidade.
Assim, o objetivo do trabalho é a calcificagdo do
hidrogel quitosana/PVA através do método de
imersdo alternada. O hidrogel de quitosana/PVA
(2:1 em massa), formado por solugéo de quitosana
2% em acido acético 1% e PVA, foi obtido pelo
método de “freeze thawing”l. Esse hidrogel foi
submetido a calcificagdo por imersao alternada (7
X 10 min cada) em solu¢des de Na,HPO, (pH 9) e
CaCl, (pH 7,4) preparadas em tampao Tris (0,050
mol L'l). Foram utilizadas solu¢des de Na,HPO, e
CaCl, nas concentragbes de 0,12 e 0,20 molL™
(CA1) e 0,012 e 0,020 mol L* (CA2). Apés a
calcificacdo os hidrogéis foram lavados e
liofilizados. A caracterizacdo do material foi feita
por MEV, EDX e TG.

As andlises por MEV (Fig.1l) mostram que a
calcificacdo ocorreu de maneira diferente em cada
concentracao.

c'r“og'rafia de M
(aumento 10000 X): (A) CA2; (B) CAL.

Em CALl (solugbes mais concentradas) observa-se
a formacdo de um ndmero maior de camadas de
calcificacdo com aglomerados de sais em
tamanhos menores, enquanto que em CA2
(solugdes mais diluidas) observa-se a formagéo de

um numero menor de camadas com tamanhos
maiores para os aglomerados.

A andlise por termogravimetria mostrou uma
grande diferenga entre as duas solugdes de
calcificacdo. Enquanto a quantidade de residuo
inorganico (que expressa a calcificagcdo do
hidrogel) na amostra CA2 foi de 8,5 %, para a CA1
obteve-se 35,5 % (Fig. 2). Além disso, 0 aumento
do teor de calcificagdo induz a uma pequena
diminuicdo na estabilidade térmical mostrado pela
menor temperatura de decomposicdo para o CA1l
guando comparado com CA2.
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Fig. 2. Curvas Termogravimétricas do (—) Hidrogel

quitosana:PVA; (=) CAl, (=) CA2 e (9

Hidroxiapatita.

Os espectros de energia dispersiva de Raios-X
para as amostras CAl e CA2 exibem picos em 2,0
keV referente ao fosforo e 3,7 e 4,0 keV ao célcio.
A razdo Ca/P para as calcificacdes CA1 e CA2 foi
1,69 muito préximo do valor tedrico de 1,67 para
Hidroxiapatita estequiométrica.

Foi possivel preparar hidrogéis quitosana:PVA
calcificados, sendo a calcificagdo dependente da
concentracdo das solugbes utilizadas. Solugbes
mais concentradas produziram material mais
calcificado (35,5%), mas com estabilidade térmica
ligeiramente menor. O material depositado tem a
raz&o Ca/P 1,69, similar a HA
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