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A adsorgdo de proteinas em uma interface sélido-
liquido ¢ um fenbmeno comum que tem sido
amplamente utilizada em véarias éareas como
biologia, medicina, biotecnologia e processamento
de alimentos [1]. Especificamente em processos
biotecnoldgicos, a adsor¢cdo tem sido utilizada
como uma das etapas no processo de recuperagao
e purificagdo de proteinas. Dentro deste contexto,
a busca de adsorventes com elevada capacidade
de adsorgdo, altamente seletivos e com baixos
custos de obtencdo tem sido um grande desafio.
Dentre os materiais atualmente mais utilizados
para esta finalidade, tem-se a quitosana. A
quitosana é um polissacarideo biodegradavel,
hidrofilico, atéxico e biocompativel, obtido pela
desacetilacdo da quitina, que €é o segundo
polissacarideo mais abundante na natureza depois
da celulose, sendo o principal componente do
exoesqueleto de crustaceos e insetos; sua
presenca ocorre também em nematdéides e parede
celular de fungos e leveduras [2]. A modificacdo
quimica deste material € promovida para melhorar
0 poder de adsor¢do da quitosana e uma grande
quantidade de modificagBes quimicas através de
rotas homogéneas e heterogéneas podem ser
realizadas no anel glicopiranosideo da quitina e
quitosana, conferindo aplicabilidades aos novos
biopolimeros.

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi investigar
adsorcdo de BSA em quitosana/alginato
modificada quimicamente com epicloridrina.

O adsorvente foi preparado conforme Adriano
(2008) [3], apresentando diametro médio de 352
pm e porosidade da particula de 0,9.

Os ensaios de adsor¢cdo de BSA neste material
foram realizados em tanque agitado. A isoterma de
adsorcdo foi medida preparando-se diversas
solucdes de BSA em tampdo citrato de sédio
50mM, pH 5,0 com concentragdes iniciais de (0,1
a 10,0 mg/mL ) a 25 €. A massa de adsorvente foi

constante em cada ensaio. As concentragfes de
BSA foram determinadas em espectrofotdmetro
UV/Vis a 280nm. A quantidade adsorvida na fase
sélida foi entdo calculada por meio de um balanco
de massa construindo a isoterma de adsorgéo
(Figura 1). Os modelos de Langmuir e Langmuir-
Freundlich foram utilizados para ajuste aos dados
experimentais. O valor da capacidade maxima de
adsorcao obtido pelo modelo de Langmuir foi de
16,53 mg de BSA/g de adsorvente.

Para a cinética de adsorcdo, foram preparadas
solugdes com concentragdes inicias de 1,0 a 2,9
mg/mL. De acordo com os resultados obtidos, a
cinética de adsorcao é bastante rapida atingindo o
equilibrio em torno de 10 minutos, sendo bem
representada por um modelo cinético pseudo-
segunda ordem.

Resultados obtidos mostram que o adsorvente
pode ser uma alternativa barata e eficiente no que
diz respeito a adsorcdo de proteinas, visto que é
de féacil obtencdo, baixo custo e com boa
capacidade de adsorgéo.
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Fig. 1. Isoterma de adsorcdo da BSA em

quitosana/alginado epoxiladas. Tampao citrato de
sédio 50 mM, pH 5,0 e temperatura de 25 C.
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