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O comportamento reolégico de blendas de
quitosana/amido pode ser alterado através da
modificagdo quimica na estrutura do amido. Assim,
neste trabalho estudou-se: a) o efeito da
gelatinizacdo do amido que é caracterizado pela
desestruturagdo do arranjo cristalino dos granulos
e b) a oxidacdo que leva a formacgéo de um amido
dialdeidico [1].

O amido (comercial) foi gelatinizado por 30 min a
90°C (1.0 g de amido em 50 mL de H,0) sob fluxo
de N,. A oxidagdo do amido (1.0 g em 30 mL de
H,0) foi realizada com &acido periédico (HsIOg) 5 %
por 24h a temperatura ambiente [1]. Apds isso, 0
material foi dialisado com H,O por 72h e liofilizado
A quitosana foi obtida a partir de gladios de lula por
desmineralizagéo, desproteinizacdo e
desacetilacdo e preparada uma solugédo 1,0 % em
HAc 1,0%. As blendas foram preparadas pela
mistura (1:2 massa/massa) das solugdes de
quitosana com amido (QA), amido gelatinizado
(QAGE) e amido oxidado (QAOX). Os ensaios de
reologia (Rebmetro AR — 1000N da TA
Instruments) foram realizados com geometria
cone-placa (60 mm e 30) e “gap” = 15 um. Os
ensaios de oscilagdo foram feitos a 25 °C,
v = 1.0 Hz e variagdo na tensdo de oscilagcdo de
0.01 a 100 Pa. A varredura de temperatura foi feita
de 25 a 80 °C a w[r1]= 1.0 Hz, deformac&o de 10%
e razdo de aquecimento de 5°C min™. Os ensaios
de varredura de frequéncia (25°C) foram feitos de
0.1 a 200 rad s™ e deformacéo de 10%.

A regido viscoelastica linear foi obtida nas curvas
dos modulos elastico (G’) e viscoso (G”) em
fungdo da deformacédo, sendo constante de 0,6 a
28% e o valor de 10% foi utilizado para as demais
medidas. Os valores de G ‘e G em fun¢édo da
variagdo de frequéncia (Fig. 1) [p2)mostram que
para QA G > G indicando um comportamento
viscoso. Para QAGE e QAOX, ocorre uma
inversdo dos moédulos em w = 0.02 rad s™ e 0.04
rad s*, respectivamente, com a gelificacdo das
blendas. As curvas de viscosidade em funcéo do
cisalhamento (Fig. 2) mostram que tanto a
gelificagdo como a oxidagdo provocam um
aumento na viscosidade e todas as blendas
apresentam um comportamento ndo-newtoniano.

3 .............O.Q J100
...... COOOOOOOOO

o828

104 o o8 googe 410

4 . -" 1
= s ©
00,14 50° fh 401

o I.
I..
ootd " Gos G'QA  lom
* G o G”(QAGE)
G~ G (QAOX)

1E- T T T . 1E-3
0,1 1 10 100
frequencia angular (rad s ™)

Fig.1. Médulos G’ e G” em fungéo da freqliiéncia
angular a 25°C.
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Fig. 2. Viscosidade complexa em funcédo do
cisalhamento a 25°C.

A Figura 3 mostra as curvas de temperatura em
funcdo de G" e G”” e que somente para QA ocorre
a gelificacdo da amostra (66.7°C), que €
caracterizada pelo entrecruzamento dos médulos
elastico e viscoso (G'=G™).
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Fig. 3. Mddulos G’ e G” em fungédo da
temperatura.

As blendas QAGE e QAOX apresentaram
comportamento reoldgico similar e diferente de
QA, provavelmente devido ao fato dos tratamentos
provocarem tanto um aumento da interacdo das
moléculas do amido com o0s grupos amino
presentes na quitosana como também um
aumento na solvatagao.
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