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Quitosana tem sido amplamente utilizada para
estudos de inibicdo de crescimento para um
grande nimero de espécies de bactérias e fungos.
Com almpla possibilidade de aplicagbes, a forma
de filme é utilizada para recobrimento de varios
tipos de produtos naturais e alimentos, protegendo
contra o desenvolvimento de microorganismos e
também auxiliando no controle de mudancas
fisiolégicas, morfolégicas e fisico-quimicas[1]. A
quitosana pode ser considerada bactericida
(matando o0s organismos) ou bacteriostatica
(impedindo ou inibindo seu crescimento), porém
pode ndo ser possivel distinguir os dois
mecanismos. Sais quaternarios de quitosana,
como N,N,N-trimetilquitosana  (TMQ), tém
mostrado maior eficiéncia antimicrobiana que o
polimero de partida , uma vez que os sitios, ja que
0S mecanismos sao baseados em interagbes
eletrostaticas, quanto maior quantidade de sitios
catibnicos, maior atividade antimicrobiana é
esperada [2,3]. Existem alguns modelos propostos
na literatura para a interagdo entre a quitosana e
as bactérias [4]: i) interacdo entre as cargas
protonadas da quitosana ou derivado (positivas)
com os sitios negativos das paredes celulares das
bactérias resultando em uma dupla interferéncia
(introduz alteragbes na permeabilidade da
membrana levando a desequilibrios osméticos que
inibem o crescimento bacteriano; e promovendo a
hidrélise dos compostos peptidoglicanos gerando o
vazamento de sais e eletrélitos intracelulares); ii)
interacdo da quitosana com o DNA microbial, que
leva a inibicdo da sintese do mRNA e, ii) a
capacidade deste polimero de formar um
entrelagcamento no entorno das bactérias, gerando
uma barreira fisica para a penetracdo de nutrientes
e metais essenciais para 0 crescimento
microbiano. Nos estudos em andamento estéo
sendo utilizadas bactérias gram-negativas e gram-
positivas (Escherichia coli e Staphylococcus
aureus). As atividades antimicrobianas dos
materiais foram testadas na forma de géis e filmes
produzidos por “casting”, nas concentracdes de
0,5; 1,0 e 2,0g/L com quitosana comercial e com
N,N,N-trimetilquitosana obtida por reacdo dom

dimetilsulfato [5]. Particbes dos filmes foram
colocadas na superficie de meio de cultura contido
numa placa de Petri e previamente inoculado com
0s microrganismos. A técnica de medida foi por
zona de inibigéo (halo).

As imagens na Fig 1 mostram a eficiéncia de
ambos materiais na acdo antimicrobiana,
chegando até a concentracdo de 0,5g/L para
quitosana. A TMQ por formar filmes mais frageis e
dificeis de de serem destacados s6 € possivel
chegar a concentracdo de 1,0g/L. Na Tabela 1 séo
apresentadas médias dos valores dos halos de
inibico observados mostrando a eficiéncia de
ambos os materiais e das diversas concentragfes
utilizadas.

(b)

Fig. 1. Halos de inibicao formados por filmes de
1,0g/L (a) quitosana e (b) TMQ contra S. aureus.

Tabela 1. Medidas de halos de inibicAo com
respectivos desvios padrao.

Filmes Iﬁﬁ:]geu(r;gf; Halo (mm)
Quitosana (0,5g/L) 14,0+1,50 32,14+3,11
Quitosana (1,0g/L) 14,040,86 36,31+1,89
Quitosana (2,0g/L) 14,543,49 33,17+2,14

TMQ (1,0g/L) 18,8+4,13  39,67+3,05
TMQ (2,0g/L) 16,46+0,92 43,51+2,37
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