V Simpdsio Ibero-americano de Quitina
Sociedade Ibero-americana de Quitina
Marzo, 2010, Santiago, Chile

SINTESE E CARACTERIZACAO DE
QUITOSANAS QUIMICAMENTE MODIFICADAS
NA AUSENCIA DE SOLVENTE

E. C. DA SILVA FILHOY K. S. DE SOUSA? C.
AIROLDI?

Quimica, Campus Amilcar Ferreira Sobral,
Universidade Federal do Piaui, 64800-000,
Floriano, PI, Brasil
2 Instituto de Quimica, Universidade Estadual de
Campinas, 13084-971. Campinas, SP.

A quitosana € um polimero linear, obtido
geralmente pela desacetilagdo alcalina da quitina,
que é um polissacarideo de ocorréncia natural e o
segundo polissacarideo mais abundante do
planeta, sendo somente superado pela celulose
[1,2]. Devido as suas propriedades quimicas,
fisicas e bioldgicas, a quitosana e seus derivados
tém aplicacdes em diversas areas da industria e da
agricultura [3]. Neste trabalho a quitosana (Q)
reagiu com a acetilacetona, resultando no
biopolimero modificado Qac, que sofreu posterior
reagdo com a etilenodiamina, cujo produto foi
denominado Qacen. Esses materiais foram
caracterizados por Infravermelho, RMN de carbono
13, difracao de raios X, termogravimetria e analise
elementar. Os materiais obtidos podem ser
aplicados nos estudos de sorcdo de cétions
metalicos de solugdo aquosa.

O espectro de infravermelho de Qac mostra um
aumento de intensidade na banda em 1630 cm™,
que é atribuida aos grupos carbonila de cetonas. O
alargamento dessa banda e o aparecimento de um
ombro em 1610 cm™ no espectro da Qacen ocorre
geralmente quando h& grupos amina proximos de
grupos carbonila de cetonas, devido a
ressonancia, como visto na Figura 1.
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Figura 1. Espectros na regido do infravermelho da
quitosana ndo modificada Q e dos
materiais Qac e Qacen.

Na Figura 2, o espectro RMN de carbono
13 da Qac na Figura 2 mostra o aparecimento de
sinais em 174, 197 ppm e 20 ppm correspondentes
a incorporacdo da acetilacetona, além disso, os
carbonos C6 e C2 aparecem como um unico sinal
intenso e estreito. A superficie Qacen apresenta 0s
sinais na mesma regido que os sinais da Qac,
sendo que os sinais relativos aos carbonos C6 e
C2 aparecem separados e bem definidos.
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Figura 2. Espectro de ressonancia magnética
nuclear de *C de Q, Qac e Qacen.

O material Qac mostrou-se termicamente mais
estavel que a quitosana Q, ja& a Qacen possui
estabilidade térmica um pouco inferior a Q, como
pode se observar na Figura 3.
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Figura 3. Curvas termogravimétricas derivadas de

Q, Qac e Qacen.

Foram obtidas quitosanas modificadas sem a
utilizacdo de solvente, confirmadas através das
caracterizacdes e esses novos materiais podem
ser empregados na sor¢éo de cations de solugao.
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