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Las peliculas de quitosano, obtenido de quitina,
pueden emplearse como empaque para alimentos
ya que son biodegradables, biocompatibles,
flexibles, duraderas, resistentes, tienen valores
moderados de permeabilidad al agua y oxigeno,
reducen la produccién de etileno y didxido de
carbono y ademas inhiben el desarrollo de
microorganismos [1] En este trabajo se utilizé
quitosano proveniente de quitina obtenida a partir
de ensilaje organico de cabezas de camardn,
utilizando sacarosa, acido lactico e inoculo de
Lactobacillus sp. aislado de cabeza de camaron.
La quitina se desacetil6 via heterogénea [2] para
obtener quitosano (QE) de 100 kDa y 76.18% de
desacetilacién, utilizando quitosano comercial de
media viscosidad (QM) de 480 kDa y 64.48% de
desacetilacion (Fluka, BioChemika) como control.
Las biopeliculas de quitosano, plastificadas y no
plastificadas con sorbitol (20% p/p), se elaboraron
por “casting”, determinando el grosor, propiedades
mecanicas, estabilidad térmica (DSC) y analisis
estructural mediante andlisis de FT-IR y SEM. Se
analizé la actividad fungistética de los quitosanos y
sus peliculas sobre el crecimiento radial (CR) y
germinacion de esporas (GE) de Aspergillus niger,
a 25T.

Al analizar la actividad contra A. niger se observo
que el quitosano adicionado al agar PDA present6
mayor indice de actividad fungistatica con respecto
a las biopeliculas del biopolimero (Tabla 1).
Asimismo se observé un incremento (P20.05) del
diametro de las esporas del hongo inoculado en
contacto con las peliculas de quitosano.

Las peliculas de quitosano, plastificadas y no
plastificadas, presentaron menor fuerza de tensién
con respecto al celofan comercial, mientras que en
el porcentaje de elongaciébn no se observaron
diferencias significativas (P>0.05) en ninguna de
las peliculas. En todas las muestras se encontré

una sola temperatura de transicién vitrea (TQ)
entre 168 y 174<C (P>0.05).

Tabla 1. indice fungistatico (IF) de los quitosanos y
sus peliculas, plastificadas y no plastificadas.

Tratamiento IF en CR Didmetro esporas
(%) (1)

QE 47.26 _

QM 56.16 _

pQE 15.49 4.45+ 2.85,

pPQES 21.89 4,55+ 1.88,

pQM 33.33 4,55+ 1.71,

pQMS 26.94 5.67+ 1.49,

pQE: pelicula de QE; pQES: pelicula de QE+sorbitol; pQM:
pelicula de QM; pQMS: pelicula de QM+sorbitol.

Valores de una columna con diferente superindice indican
diferencias estadisticas (P<0.05).

Los espectros FT-IR indicaron un desplazamiento
del pico a 1650 cm™, gue sugiere un incremento en
los puentes de hidrégeno entre el sorbitol y el
grupo amida del quitosano. El analisis SEM
evidencié la presencia de poros en las peliculas
(Fig. 1), quizds debidos a la asimilacién por parte

del
hong

Fig. 1. Micrografias (x1000) de las biopeliculas de
quitosano: a) pQE; b) pQES; c¢) pQM; d) pQMS.

El quitosano tiene menor efecto fungistatico sobre
A. niger al estar en forma de peliculas que en agar.
En conclusion, es factible el uso del quitosano en
la elaboracion de biopeliculas con buena
estabilidad térmica y propiedades mecénicas
aceptables. Estudios mas especificos permitirdn
comprender el mecanismo de accion de las
biopeliculas de quitosano y sus repercusiones en
el desarrollo de empaques naturales activos.
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