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A quitosana € um heteropolissacarideo composto
predominantemente de residuos de B- 1,4-D-
glucosamina. Para o uso em processos de
imobilizacdo a quitosana possui uma caracteristica
bastante peculiar, no qual o gel de quitosana,
formado a partir da sua dissolugdo em solugdes
acidas, precipita quando submetido a elevagdo de
pH, tornando-se insolivel em agua e se
complexando com polieletrélitos anidnicos. Desta
forma, dependendo da maneira como a
precipitacdo ocorra, pode-se obter biomateriais de
diferentes formas como esferas, membranas e
capsulas [1]. Os nanotubos de carbono de paredes
multiplas (MWNT) tém atraido um grande numero
de interesses na sintese, caracterizagdo e
aplicagbes devido as suas exclusivas propriedades
estruturais, mecanicas e eletrdnicas [2].

O objetivo deste trabalho foi preparar e
caracterizar diferentes tipos de nanocompdésitos
baseados em quitosana e MWNT.

Para a preparacdo das membranas, a dispersdo
de quitosana 2% (p/vV)/IMWNT (0,1mg/mL) foi
dispensada em uma placa de Petri de poliestireno
com bordas. O volume da solugdo foi
rigorosamente controlado para obtencdo de
membranas de espessura padronizada. O gel de
quitosana nas placas foi seco em estufa a 60<C.
Apés completamente seca, as membranas foram
desprendidas das placas.

Para a preparacdo das microesferas os MWNTSs a
0,1mg/mL foram dispersados ao gel de quitosana
4% (p/v) recém preparado. Essa solucdo foi
transferida para um sistema de gotejamento com
vazao controlada e dispensada em um recipiente
contendo uma solucgdo de hidréxido de sédio a 2M,
para coagulacdo da quitosana e formagdo das
esferas. As esferas permaneceram na solucao de
NaOH por 30 minutos para estabilizagdo, sendo

entdo lavadas com 4gua deionizada até

neutralizacdo do pH.

A avaliacdo da dispersdo dos MWNT na quitosana
foi realizada através de espectroscopia Raman. As
membranas e microesferas de quitosana/MWNT
foram caracterizadas por espectroscopia no
infravermelho (FTIR), analise termogravimétrica
(TG), calorimetria diferencial de varredura (DSC),
difracdo de raios-X (DX) e microscopia eletrénica
de varredura (MEV).

Os resultados preliminares demonstram que a
quitosana pode ser usada para dispersar MWNTSs
formando nanocompdésitos com boa dispersdo e
com os nanotubos individualizados de forma néo-
covalente. Os resultados posteriores irdo servir
para avaliar o comportamento dos diferentes tipos
de nanocompdésitos em relagdo a sua forma de
processamento.
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